Результати теста

дата: __/__/20   г.
Назва компанії: «    ____________________________        ____________________________»

тип клея: ASL20A, ASL 21B
1. Пропорції змішування: 

1-ий компонент –

2-ий компонент -

2. Кількість клею, що використовується для тесту, кг –

3. Температура використання, °С:

температура дозуючого пристрою –

температура труб подачі -

температура наносящих валів – 

температура змотуючого валу -  

4. Поверхневий натяг плівки, мН/м –

5. Швидкість ламінатора, м/хв –

6. Ламіновані матеріали та їх щільність г/м2 (вказати):
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 PP coex / PP coex
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 PP coex / PP cast
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 PP coex / PE
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 PP coex / PP white
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 PP coex / PP coex met
[image: image6.png]


 PET / PE
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 бумага / PE
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 PET / AL / PE
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 PP / AL / PE
[image: image10.png]


 PET / PP met / PE

7. Оцінка властивостей клею після затвердіння (оцінити за 5-ти бальною системою):
Прозорість
Еластичність
Міцність
8. Тестовані зразки:

Просимо звернути увагу на те, що після закінчення тестів нам необхідні зразки отриманої в ході тесту продукції і вихідних матеріалів, а саме: 1) ненадруковані і неламіновані плівки, 2) віддрукована неламінована плівка, 3) готовий ламінат. Кількість матеріалів - кожен зразок має бути не менше 1 м².
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